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ABSTRAK 
SINTESIS DAN KARAKTERlSASI POLIAMIDA DENGAN GUGUS (1- TERTIENILENA 
(I) . Poliamida aromatik (aramida) dengan gugus a -tertienilena disintesis dan dibromo
(1-tertiofena. diamina aromatik dan karbon monoksida melalui proses polikondensasi dengan paladium 
sebagai katalisator. Polimerisasi dari monomer dengan beberapa jenis diamina aromatik dilakukan 
pada suhu 11 5°C selama lima jam dalam N,N-dimetilasetamida (DMAc), dengan penambahan 
1,8-diazabisiklo[5,4,0]-7-undekena (DBl!), trifenilfosfin (pPh,), dan katalis paladium. Hasil yang 
diperoleh adalah aramida yang mempunyai berat molekul tinggi dengan viskositas mencapai 0,87 dV 
g, serta larut dalam asam kuat dan pelarut aprotik dipolar. Struktur kimia dari monomer dan polimer 
dianalisis dengan spektroskopi m.. NMR 1[-{, dan analisis unsur. 

ABSTRACT 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLIAMIDES CONTAINING 
(1-TERTIENlLENE UNlTS (I). Aromatic poliamides (aramids) containing a-tertienilene were 
prepared by palladium catalysed polycondensation of dibromo-a-terthiophene, aromatic diamines 
and carbon monoxide. Polymerizations were held at 115°C fm 5 hours in N,N-dimethylacetamide 
(DMAc) with the addition oftriphenylphosphil> ' (pPh,), I ,8-diazabicycio[5,4,0]-7-undecene (DBl!), 
and palladium catalyst. The results ofthe polymerizations gave a series ofaramids with inherent 
viscosities up to 0.87 dVg, and were soluble in strong acids and dipolar aprotic solvents. Thechemi
cal structures of the monomer and polymers were detennined by LR and lH NMR spectrocopies 
as weU as elemental analysis. 
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I. PENDABULUAN 

Poliamida aromatik (aramida) adalah 
salah satu dari plaslik lekllik yang dapat 
membentuk suatu serat yang kuat dan 
mempunyai daya tahan panas tinggi dan 
sudah dikembangkan untuk produk komersial 
terutama sebagai basis dan bahan-bahan yang 
kuat dan tahan panas [1 ]. 

Poliamida dengan gugus p-fenilena 
pada rantai utamanya sudah banyak disintesis 
karena mempunyai sifat-sifat fi sis yang 
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menarik karena mempunyai rantai fenil en 
yang panjang. Tetapi poliamida jenis ini tidak 
dapat larut pada semua jenis pelarut organik 
dan mempunyai kristalinitas yang sangat 
tinggi. Polimer dengan unit a -tienilena pada 
rantai utamanya mempunyai keunggulan 
tertentu. a-tienilena mempunyai sudut ikatan 
eksosiklik 148°, yaitu antara 1800 (sudut 
ikatan eksosikl ik dari p-fenilena) dan 120° 
(sudut ikatan eksosiklik dari m-fenilena), 
sehingga gugus a-t ienilena pada polimer 
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dapat memperbaiki sifat-sifat dari polimer 
dengan gugus p- dan m-fenilena tanpa 
merusak sifat-sifat mekaniknya [2-5). 

Aramida biasa disintesis melalui 
polikondensasi dari diacid aromatik atau acid 
k10rida dengan diamina aromatik. Imai, dkk 
berhasil mengembangkan suatu metode baru 
yang relatif lebih mudah dalam sintesis 
aramida melalui polimerisasi karbonilasi dari 
dibromida aromatik, diamina aromatik, dan 
karbon monoksida dengan paladium sebagai 
katalisator [6] . Mekanisme dari proses ini 
dapat dilihat pada Skema 1. 

Skema l. Mekanisme reaksi poiimerisasi 
aramida 

Metode ini sangat menguntungkan 
dibandingkan dengan rute diacid diamina 
karena dibromida aromatik relatiflebih stabil, 
dapat diperoleh di pasar dan langsung dapat 
dipergunakan. 

Dalam penelitian ini, dilakukan sintesis 
dan karakterisasi dari aramida dengan 
gugus a-tertienilena melalui polikondensasi 
dari dibromotertiofena, diamina aromatik, dan 
karbon monoksida, dengan paladium sebagai 
katalisator. 

2. METODE 
2.1 Bahan 

4,4'-Oksidianilin (38) (dari TH!'), 
4,4' -metilena dianilin (3b) (dari sikloheksan), 
dan 4,4' -heksafluoroisopropilidin bis(p
fenilene-oksi)-dianilin (30) (dari sikloheksan) 
dimumikan melalui proses rekristalisasi. 1,8-
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Diazabisiklo[ 5, 4, 0)-7 -undekena (DBU) 
dimurnikan dengan distitasi vakum. 
Trifenilfosfin (PPh,) dimurnikan dengan 
rekristalisasi dari n-heksan . N,N
dimetilasetamida (DMAc) diaduk satu malam 
dengan kalsium hidrida, kemudian didestilasi di 
bawah tekanan rendah dan disimpan dengan 
molecular sieves 4A. Dikhloro-bis(bifenilfosfin) 
paladium(II) (pdCI,(PPh,)) disintesis dari reaksi 
antara paladium k10rida (PdC~) dan trifenilfosfin 
sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam 
Iiteratur (7]. 

2.2 Sintesis dari monomer (5, 5" -dibromo-
2,2': 5', 2"-lerlhiophene) (lc) 

2,2' :5' ,2" -Terti ofena disintes is dari 
reaksi antara Lawesson's reagent 
dengan 1,4-bis(2-tienil)-I ,4-butanedione yang 
diperoleh daTi reaksi antara tiofena dan 
suksinil klorida dengan penambahan alu
minium klorida. Kemudian pada larutan 
2,2' :5',2"-tertiofena (2,48 g, 10 mmol) dalam 
DMF (130 ml) ditambahkan NBS (3,74 g, 21 
mmol). Carnpuran ini diaduk selama 3 jam pada 
suhu 20°C dalam keadaan tanpa cahaya. 
Setelah itu campuran dituangkan pada es 
kernudian endapan kuning yang terjadi 
disaring dan dikeringkan setelah dicuci 
beberapa kali dengan air aquades. Rendemen 
dari padatan kuning ini adalah 92% (3,74 g). 
Hasil ini dimurnikan lebih lanjut dengan 
proses rekristaJisasi dan toluenaln-heksan dan 
diperoleh kristal berwarna kuning. 'H NMR 
(270 MHz) (DMSO-d,) , 7.15 
[2H, d,'J,.~,_ .. _)~3 . 8Hz, 3(3")-H), 7.19 
[2H, -d,'J •. " ._.,_ ) ~3. 8Hz, 4( 4")-H), 7 .23 
[2H,s,3'(4')-H). 

2.3 Sintesis senyawa model 
2.3. J 2,2 ': 5 ',2"-T erlhiophene-5.5 "-bis 
(N-pheny1- carboxamide) (2a) . 

Campuran dari senyawa Ie (0,204 g; 
0,50 mmol), anilin (0,093 m1; 1,02 mmol), 
PdCI, (pPh,), (0,0211 g, 0,oJ mmol), PPh, 
(0,0315 g; 0,12 mmol) dan DMAc (2 ml) 
dimasukkan ke dalam labu berleher dua 
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berkapasitas 2S ml yang sudah dilengkapi 
dengan magnet pengaduk, inlet untuk kamon 
monoksida, dan kondenser refluks. Udara 
dalam labu dikeluarkan kemudian dima
sukkan gas karbon monoksida. Campuran 
dipanaskan pada suhu IlS'C dengan 
pengadukan, kemudian DBU (0, 18 mI, 1,2 
mmol) dimasukkan dengan syringe melalui 
serum cap. Setelah dipanaskan selama I jam, 
campuran ini didinginkan pada suhu kamar 
lalu dituangkan ke dalam metano!' Endapan 
yang terjadi disaring, dicuci dengan metanol, 
kemudian dikeringkan. Rendemennya adalah 
100% (0,243 g). 

2.3.2 2,2': 5 ',2"- Terthiophene-5,5"-bis(4-
phe-noxy-N-phenylcarboxamide) (2b) . 

Senyawa ini disintesis dari Ie (0,204 g; 
O,SO mmol), 4-phenoxyaniline (0, 189 g; 1,02 
mmol) dan karbon monoksida dengao paladium 
sebagai katalisator. Metode sintesisnya sarna 
seperti diatas. Rendemennya adalah 96 % 
(0,321 g). Rekristalisasi dari DMF mengha
silkan kristal h<>wama kuningjingga. 

2.4 Polimerisasi 
Polimer 4ce dari Ie dan 3e : Campuran 

dari senyawa Ie (0.204 g; O.SO mmol), 3. 
(0.264 g; 0.51 mmol), PdCI,(PPh,), (0.0211 
g, 0.03 mmol), PPh, (0.03 IS g; 0.12 mmol) 
dan DMAc (2 mI) dimasukkan ke dalam labu 
berleher dua berkapasitas 2S mI yang sudah 
dilengkapi dengan magnet pengaduk, inlet 
untuk karbon monoksida, dan kondensor 
refluks. Udara dalam labu dikeluarkan kemu
dian dimasukkan gas karbon monoksida. 
Carnpllran dipanaskan pada suhu IIS'C dengao 
pengadukan, kemudian DBU (0.18 mI, 1.2 
mmol) dimasukkan dengan syringe melaJui se
mm cap Setelah dipanaskan selama 5 jam, 
campuran ini didinginkan pada suhu kamar laJu 
dituangkan ke dalam metanol. Polimer yang 
berupa endapan kemud ian disaring, dicuci 
dengan metano, Ialu dikeringkan selama 24 jam 
pada suhu ISO'C. Rendemennya adalah 100'10 
(0.409 g). Polimensasi dari polimer-polimer yang 
lain dilakllkan dengan metode yang sarna seperti 
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proses polimerisasi 4ce. 

2. 5. Pengukuran 
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SpeIctrum FrIR diukur dengan Hitachi 
I-S020 spectrophotometer. NMR 'H diukur 
dengan lEOL EX270 spectrometer. 
Viskositas diukur dengan Canon-Fenske vis
cometer pada suhu 30°C. Berat molekul 
diukur dengan GPC denga n kalibrasi 
polistirena menggunakan Jasco HPLC yang 
dilengkapi dengan Shodex KD-80M 
column pada suhu 40'C dalam DMF yang 
mengandung LiBr 0, 1 wt%. 

3, HASIL DAN DISKUSI 
3.1 Sintesis monomer 

Proses sintesis dari monomer Ie dapat 
dilihat pada skema 2. S,S ' -Dibromo-
2,2': 5' ,2"-tertiofena (Ie) disintesis dari reaksi 
antara pereaksi Lawesson's dengan 1,4·bis(2. 
tienil)-I ,4-butanedione yang diikuti dengan 
proses brominasi menggunakan N-bromo· 
suksinimida (NBS)IN,N-dimetilformamida 
(DMF). Senyawa Ie dimurnikan dengan 
rekristaJisasi dari toluenaln-heksan. litik leleh 
dari kristal ini adalah 163-164'C [8]. 

" 

""" , 
I)Mf, 2O'C 

Skcma 2. Sintcsis monomer Ie 

Karakterisasi dan monomer dilakukan 
dengao mengaoalisa spektrum NMR 'H seperti 
terlihat pada Garnbar I. Tenihat bahwa puncak
puncak pada spektrum telah sesuai dengan 
senyawa yang disintesis. 

3.2 Reaksi model 
Reaksi model dilakukan sebagai 

gambaran untuk mengetahui apakah senyawa 
yang akan dipolimerisasi dapat bereaksi dengao 
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>300'C. Dari spektrum IR (gambar 2 dan 
gambar 3) dapat dilihat puneak-puneak 
absorpsi masing-masing pada 3370 em·' (20) 
dan 3380 em·' (2b) untuk gugus N-H, serta 
1640 em·' untuk gugus karbonil (C=O). 

Data-data diatas membuktikan bahwa 

:;::::;::=;::::;::=:;:::::;=:',:::':;=:;::::;; senyawa amida sudah dapat terbentuk dengan 
j baik. Hasil ini didukung oleh analisa elemen 

I . 

Gambar I. 'H_NMR (DMSO-d) dari monomer 
Ie 

Garnbar 2. Spektnun lR dari senyawa 2. 

.. 0 •• -1'''----",---:-:;-----------." 
~oO 

I 
- .' 

Gambar3. Spektrum lRdari scnyawa12b 

-0- l~~l'OIIU 
I.' lHaH • • co 

[lMA<I U5"C 

Skerna J . Sintesis senyawa model 

baik. Reaksi model ini dapat dilihat pada Skema 
3. 

Reaksi model be~a1an dengan baik dan 
kristal yang dihasilkan setelah proses 
rekristalisasi dari DMF mempunyai titik leleh 

(label 1) dim ana persentasi dari masing
masing unsur dari hasil perhitungan sudah 
sesuai dengan hasil analisa. 

3.3 Polimerisasi 

Tabel I . Analisa elemen untuk senyawa 
model (2a dan 2b) 

Hu~ Pemitun,.n H. d ...... 

Scny.w • 
C (%) II (%) N (%) C (%) H (%) 

,. 64,11 3,73 j.16 64,12 3,16 

" 68,04 3,91 4,18 67,96 3.99 

N (%) 

S,1l2 

4,26 

Proses polimerisasi dapat dilihat pada 
Skema4. 

1<' HoN-~. co 

• 

Skema4. Polimcrisasi aramjda 

Beberapa jenis aramida telah disintesis 
dari monomer Ie, karbon monoksida, dan 
diamina aromatik 3, yaitu 4,4'-Oksidianilin 
(30), 4,4'-metilena dianilina (3b), 4,4'- , 4,4'
heksa-fluoroisopropilidin bis(p-fenileneoksi)
dianilin (30). 

Hasil dari polimerisasi tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 2. Dapat dilihat bahwa 
polimerisasi dari Ie dan 38 atau 3b 
menghasilkan endapan pada saat proses 
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polimerisa~ berlangsung sehingga menghasilkan 
polimer dengan berat molekul rendah. Hal ini 
kemungkinan disebabkan karena kristalinitas 
yang tinggi dari poIimer-polimer yang terbentuk 
(4ca dan 4cb). Untuk itu dipilihjenis diamina 
aromatik yang lain (3e) dan hasilnya adalah 
polimer 4ce dengan viskositas yang tinggi 
(0.62)dlg' . 

Tabcl 2. Sintesis dari aramida dcngan 
gugus ex- tertienilena(4) 

Polimer 
Diamina 

Tipe ~ .. ·(d lg·') 

3, 4eab 0,27 

3b 4acb 0,22 

3, 4ce 0,62 

• DlUkur pada kOrUt nlraSI o.s gdl l da lam NMP yang 
mengandung I.~CI 5% pada suhu JOOC. 

'Tetjadi pengendapan palla prO$eS poliltlel"isMi. 

3.4 Karakterisasi polimer 
Struktur dari polimer yang terbentuk 

ditentukan dengan membandingkan spektrurn 
I R dari polimer-polimer tersebut dengan 
spektrum IR dan senyawa model. Dibawah 
ini terlihat SpektfJJm fR dari aramida 4ce 
(gambar 4). 

Dapat dilihat bahwa terdapat puncak
puncak absorbsi pada3340 em· t dan 1650 em
t yang masing-masing berasal dari gugus 
fungsional N-H dan C=O. Puncak-puncak 

]{~Q~~ -~1f 
!:V ,~\I(~iI 
". 1 1ft - , 

"I k ··y··,···, ... ·,· · ·,··y··, ·.·~ ··,···,·· ~;*·.··y··,···.· •. , ...... ,. .. ,.:x.; 
"-1 f.. iIe' .• 

Gambar4. Spektrum IRdari aramida4ce 
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yang khas untuk senyawa amida ini sarna seperti 
yang terlihat pada spektrum IR dan senyawa 
model. 

Hasil anal isis elemen (Tabel 3) juga 
membuktikan bahwa polimer yang diinginkan 
sudah tersintesis dengan baik. 

Berat molekul dari aramida 4ce yang 
mempunyai viskositas 0.62 dig' diukur dengan 

Tabel 3. Analisa elemen dari aramida 4ce 

!(C41~4 N104S,F J.l 

Has ll C W.) HWe) N We) 

Pcrhihmgan 60,14 2,95 3,42 

Analuis 60,02 3,11 3,49 

GPC dalam pelarut DMF yang mengandung 
litium bromida (LiBr) 0.1 wt'lo. Dari hasil analisis 
ini didapat nilai Mn dan Mw masing-masing 
sebesar 47 .000 dan 77 .000, dengan 
polidispersitas 1,7. 

Semua aramida yang dihasilkan berupa 
padatan ku ning dan dapat larut pada a5am 
kuat dan pelarut dipolar aprotik (Tabel 4). 
Dari tarutan ini dapat dibuat film yang/ree
standing, transparan, dan berkualitas baik. 

4. KESIMPULAN 
Aramida dengan gugus a - tertienilena 

telah dapat disintesis dengan paladium sebagai 
katalisator, melalui polikondensasi dari dibromo
a - tertiofena. diamina aromatik. dan karbon 
monoksida dengan kondisi reaksi yang relatif 
mudah. Aramida yang dihasilkan mempunyai 
berat molekul dan daya larut yang relatiftinggi. 
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TANYAJAWAB 

Penanya: 
Hasan I LEMlGAS 
Perlanyaa1l : 
Sebelum target waktu reaksi yang ditentukan 
sudah te~adi pengendapan, mengapa ? 
Jawaban : 
Karena kristalinitas yang tinggi dari polimer 
4ca & 4cb, sehingsa polimer yang terbentuk 
tidak fleksibel dan susah larut.Karena ilu 
dipakai diamine 3e, supaya polimer 4ce lebih 
fleksibel dan mudah larut. 
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